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คุณสมบัติ

กาวตะปู โปรไทท R-131 เปนกาวยางสังเคราะหประสิทธิภาพสูงสำหรับใชแทนการตอกตะปู การสกรูหร�อการยึดดวยทางกลอื่นๆหร�อใชรวมกับการตอกตะปูเพ�่อลด
รอยตะปูเพ�่มความสวยงามและทำใหการยึดติดดียิ�งข�้น เหมาะกับงานพ�้นและผนัง และใชยึดติดทั่วไป กาวตะปู โปรไทท R-131 ผลิตดวยเทคโนโลยีโซลเวนทจึงแหงเร็ว
และมีแรงยึดเกาะสูง ผานการทดสอบประสิทธิภาพการยึดเกาะวัสดุตางๆตามว�ธีการทดสอบ ASTM D4501 Standard Test Method for Shear Strength of 
Adhesive Bonds Between Rigid Substrates by the Block-Shear Method ไดแก กระจกเงา สเตนเลส อลูมิเนียม คิ�วบัวโพลียูร�เทน กระเบื้อง ไมอัด ไมสัก เหล็ก 
uPVC ปูน หินแกรนิต หินออน ไฟเบอรซีเมนต และแผนยิปซั่ม

การทดสอบไมกัดกระจกเงาของ กาวตะปู โปรไทท R-131
กาวตะปู โปรไทท R-131 ผานการทดสอบการไมกัดกระจกเงา ซึ่งทำการทดสอบโดยฉีด กาวตะปู โปรไทท R-131 ลงบนดานหลังของกระจกเงา ประกบดวยกระจกใส 
แลวจึงกดให กาวตะปู โปรไทท R-131 ใหแผออก จากนั้นจึงนำเขาเคร�่องทดสอบควบคุมความชื้น ที่อุณหภูมิ 60°C และความชื้นสัมพัทธ 96.7% เปนเวลา 960 ชั่วโมง 
(40 วัน) นำออกจากเคร�่องทดสอบและวางไวภายนอกเคร�่องทดสอบที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธปรกติเปนเวลา 2,880 ชั่วโมง (120 วัน) จากนั้นจึงทำการตรวจสอบ
กระจกเงา ผลคือกระจกเงาไมถูกกัดใหไดรับความเสียหาย 

การทดสอบประสิทธิภาพการยึดเกาะกระจกเงาของ กาวตะปู โปรไทท R-131 ตามว�ธีการทดสอบ ASTM D4501
กาวตะปู โปรไทท R-131 ผานการทดสอบประสิทธิภาพการยึดเกาะกระจกเงาตามว�ธีการทดสอบ ASTM D4501 ซึ่งทำการทดสอบโดยฉีด กาวตะปู โปรไทท R-131 
ลงบนดานหลังของกระจกเงาแผนแรก ประกบดวยกระจกเงาแผนที่ 2 โดยหันหลังเขาหากัน และกด กาวตะปู โปรไทท R-131 ใหมีความหนาประมาณ 3 มม. โดยใหมี
ขนาดพ�้นที่ยึดติด 75x20 มม. ทิ�งไว ใหแหงแลวจึงนำเขาเคร�่องทดสอบวัดความตานแรงเฉือนของการยึดเกาะ เดินเคร�่องเพ�่อดึงกระจกเงา 2 ชิ�นออกจากกัน ผลคือ
คาความตานแรงเฉือนของการยึดเกาะสูงสุด (Shear Strength) เฉลี่ย 1.22 MPa 
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สำนักงาน

เคร�่องหมายการคา PROTITE เปนเคร�่องหมายการคาจดทะเบียนของบจก. เง�นมาธุรกิจ
เอกสารฉบับนี้จัดทำข�้นโดยบร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด
ภาพที่ใช ในเอกสารฉบับนี้เปนภาพประกอบเพ�่อความสวยงามและเพ�่อส่ือถึงการใชงานเทานั้น ไมไดหมายความวามีการใชผลิตภัณฑในโครงการที่ปรากฏในภาพ
ขอมูลตางๆในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมมานำเสนอดวยความตั้งใจที่ดีและคาดวาถูกตอง แตเนื่องจากว�ธีการใชงาน, การติดตั้ง, การเก็บรักษา, สภาพแวดลอม ขณะใชงานและอื่นๆอยูนอกเหนือการควบคุมของบร�ษัท
บร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด จึงไมสามารถรับผิดชอบตอผลของการใชผลิตภัณฑได การรับประกันเดียว บร�ษัท เง�นมาธุรกิจ จำกัด มีใหคือการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑที่คุณภาพไมเปนไปตามที่ระบุในเอกสารขอมูลผลิตภัณฑขณะจำหนาย

การทำความสะอาด
สามารถเช็ดกาวตะปู โปรไทท R-131 ที่ยังไมแหงออกไดดวยไซลีน แตหาก
แหงแลวตองตัดหร�อข�ดออกเทานั้น

ขอแนะนำ
ควรทำการทดสอบการยึดติดกับวัสดุที่จะใชกอนใชงานจร�ง

ขอควรระวัง
กาวตะปู โปรไทท R-131 มีสวนผสมของโซลเวนทจึงไวไฟ ควรเก็บใหหางจาก
เปลวไฟและความรอน และเก็บใหหางจากเด็ก

การเก็บรักษา
ควรเก็บรักษากาวตะปู โปรไทท R-131 ภายในอาคารในบร�เวณที่แหงและเย็น 
(อุณหภูมิไมเกิน 30°C) ไมไดรับแสงแดดโดยตรง และมีการระบายอากาศที่ดี 


